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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 08.05.2026

1 Наименование изделия:  Образец №1: конвейерная лента 800*4-5'2 (11-12мм) TK-200

Образец  №2:  конвейерная  лента  800*4-5*2  (11-12мм)  TK-200

Проведение испытаний на соответствие ГОСТ 20-2018 пункт 5.2.4 таблица 42 Цель испытаний:

3 Предъявитель продукции на испытание: ООО «Химпромторг»
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 142, помещение 1

4 Наименование и номер документа (заявки): Заявка исх. № 012 от 21.04.2026

5 Результаты испытаний приведены в таблице

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Руководитель ИЦ А.В. Горшкова
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